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서  론 
 

최근 화석연료의 과도한 사용에 따른 환경오염과 원유 가격 급등

의 영향으로 환경오염이 적고 효율이 높은 에너지원에 대한 관심이 증

대되고 있다. 이러한 관점에서 화학에너지를 전기화학적 산화, 환원 

반응에 의해 직접 전기에너지로 변환하는 장치인 연료전지가 주목

을 받고 있다. 그 중 고분자 전해질형 연료전지(PEMFC; polymer 

electrolyte membrane fuel cell)는 우수한 에너지 변환특성, 높은 

전류밀도, 저온운전 등의 장점으로 자동차용, 가정용 및 휴대용 기기

의 동력원으로 각광받고 있다.1-3 고분자 전해질형 연료전지는 연료
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초록: 불소 관능기인 perfluorocyclobutane(PFCB)기를 함유하는 설폰화된 부분 불소계 poly(biphenylene-

co-sulfone)ether 공중합체(SPBS-X)를 제조하였다. 제조과정은 trifluorovinylether그룹을 양 말단에 포함하는

단량체의 합성, 고리화부가 반응형태의 열중합 그리고 후설폰화(post-sulfonation)의 3단계 합성과정을 통하였다. 

Trifluorovinylether그룹을 양 말단에 포함하는 biphenyl계와 sulfonyl계 단량체를 합성하였고, biphenyl계의 함량

을 20 mol%에서 60 mol%까지 조절하면서 고리화부가 반응형태의 열중합을 통해 랜덤 공중합체가 얻어졌다

(PBS-X). 후설폰화는 chlorosulfonic acid(CSA)를 사용하여 수행되었으며, 이를 통해 다양한 설폰화도를 가지는

고분자를 합성하였다. 1H-NMR, 19F-NMR 및 FT-IR 분석을 통하여, 제조된 화합물, 단량체 및 중합체들이 성공

적으로 합성되었음을 확인하였다. 상온에서 CSA에 대해 설폰화 활성을 가지는 biphenyl기의 함량이 증가함에 따라

이온교환능력(IEC), 함수율 및 이온전도도가 증가하는 경향을 보였고, SPBS-60의 경우 넓은 온도범위(25∼80 ℃)

에서 Nafion®-115보다 높은 이온전도도(80 ℃: 0.08 S/cm at RH 100%)를 나타내었다. 

 
Abstract:  A series of partially fluorinated, sulfonated poly(biphenylene-co-sulfone)ether containing 

perfluorocyclobutane(PFCB) groups were prepared for fuel cell applications through three synthetic 

steps: synthesis of trifluorovinylether-terminated monomers, thermal cycloaddition and post-sulfonation. 

Two kinds of trifluorovinylether-terminated monomers were synthesized and statistically copolymerized 

via thermal cycloaddition to obtain a series of polymers containing 20-60 mol% of biphenyl units(PBS-X). 

The post-sulfonation of PBS-X was carried out using chlorosulfonic acid(CSA) to obtain copolymers 

with various sulfonation levels(SPBS-X). All the synthesized compounds, monomers and polymers were 

characterized by 1H-NMR, 19F-NMR and FT-IR. It was confirmed that the ion exchange capacity(IEC), 

water uptake and ion conductivity of SPBS-X increased with the increment of sulfonated biphenyl units. 

Particularly, SPBS-60 showed higher ion conductivity compared to Nafion®-115 at 25∼80 ℃. 

 
Keywords: sulfonated polymer electrolyte membrane, fluorinated polymer, fuel cell, poly(arylene ether 

sulfone). 
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의 종류에 따라 수소 이온교환막 연료전지(PEFC; proton exchange 

fuel cell)와 직접 메탄올 연료전지(DMFC; direct methanol fuel cell)

로 구분된다. 전해질로 사용되는 수소 이온교환막(PEM; proton 

exchange membrane)은 연료전지의 성능 및 효율을 좌우하는 핵심 

부품으로써 뛰어난 내화학성, 내산화성, 이온전도도를 가진 미국 DuPont

사의 과불소계막인 Nafion®이 주로 사용되고 있다.4 하지만, Nafion®

은 80 ℃ 이상의 고온 운전시 이온전도도의 급격한 저하, 메탄올 크

로스오버 및 과불소계 고분자의 높은 가격 등이 문제점으로 지적되고 

있다. 

이러한 과불소계 막들의 문제점을 해결하기 위해 폴리아릴렌에테

르설폰(PAES; poly(arylene ether sulfone))계,5-9 폴리에테르에

테르케톤(PEEK; poly(ether ether ketone))계,10-12 폴리이미드

(PI; polyimide)계13,14 등과 같은 탄화수소계 내열성 고분자를 중심

으로 연구가 활발히 진행되고 있다. 탄화수소계 전해질막은 낮은 생

산 비용, 넓은 온도 범위에서의 높은 이온전도도 등의 장점을 가지지

만 Nafion®보다 과량의 설폰산기 도입을 통해 Nafion®과 유사한 

이온전도도 값을 얻을 수 있다. 하지만, 탄화수소계 고분자막에 과량

의 설폰산기 도입은 불소계 고분자에 비해 소수성(hydrophobic)이 

부족하여 전해질막의 높은 함수율로 인한 기계적 물성의 저해와 같은 

문제점을 야기한다. 이러한 면에서 부분 불소계의 고분자는 탄화수

소계 고분자의 높은 함수율 문제를 어느 정도 낮추는 장점을 가질 것

으로 예측된다. 한 예로 Wiles 등의 연구에 의하면 탄화수소계 고분

자에 소수성인 불소 그룹 -hexafluoroisopylidene bisphenol(6F)-

을 부분적으로 도입한 부분 불소계 고분자 전해질막의 함수율 감소가 

보고되고 있다.15 부분 불소계 고분자 제조를 위한 대표적 불소계 그룹

중의 하나인 perfluorocyclobutane(PFCB)기를 포함하는 고분자는 

기존의 탄화수소계나 6F계 소재에 비해 불소그룹을 많이 첨가할 수 

있으므로 낮은 유전율, 우수한 열/산화 안정성, 내구성 등 다양한 장

점으로 많은 연구가 진행되고 있다.16-18 본 실험실의 Yoo 등의 연구

에 의하면 PFCB기를 포함한 biphenylene 단일 고분자 전해질막에 

관한 연구가 진행되었으며 설폰화도의 조절이 용이하지 않고 상용화

된 Nafion®막과 비교했을 때 만족할 만한 이온전도도 값을 얻을 수 

없었다.19 

따라서, 본 연구에서는 내화학성이 우수하고 설폰화시 함수율 감소

의 장점을 가지고 있다고 예측되는 PFCB기를 포함한 부분 불소계 

고분자 전해질막의 제조와 전기화학적 특성에 관해 실험하였다. 특히, 

설폰화도 조절을 용이하게 하기 위해 반복단위내의 벤젠링에 전자가 

풍부하여 상온에서 chlorosulfonic acid(CSA)에 대해 설폰화 활성

이 있는 biphenyl기와 전자흡인 그룹을 가지고 있어 인접한 벤젠링

에 전자가 부족하게 하여 상온에서 설폰화 활성이 없는 sulfonyl기를 

포함한 단량체를 제조하여 이들로부터 열중합 고리화반응을 거쳐 랜

덤공중합체를 제조한 후 상온에서 후설폰화 과정을 거쳐 고분자 전

해질막을 제조하였다. 제조된 고분자 전해질막의 이온교환능력(IEC), 

함수율, 이온전도도 등 연료전지 막으로서의 전기화학적 특성을 조

사하였다. 

 

실  험 

 

실험 재료. 본 연구에서 사용한 시약은 대부분 Aldrich에서 구입하

여 사용하였다. 반응용매인 dimethylsulfoxide(DMSO), acetonitrile 

(CH3CN), phenyl ether는 질소분위기에서 calcium hydride(CaH2))

와 함께 환류된 후 감압 하에서 증류하였다. Zinc(granule, 20 mesh, 

99.8+%)는 0.1 M 염산 수용액으로 활성화된 후 메탄올과 아세톤으

로 수차례 세척 후 140 ℃에서 하루 동안 진공건조 하였다. 나머지 시

약들은 더 이상의 정제 과정 없이 사용하였다. 

측정 장비. 합성된 화합물, 단량체, 고분자의 구조분석을 위해서 1H- 

nuclear magnetic resonance spectroscopy(1H-NMR), 19FF-

nuclear magnetic resonance spectroscopy(19F-NMR)과 

fourier transform infrared spectroscopy(FT-IR)을 사용하였다. 
1H-NMR과 19F-NMR은 Bruker DRX-300 FT-NMR spec-

trometer를 사용하여 측정하였으며, FT-IR은 bio-rad digilab 

FTS-165 FT-IR spectrometer를 사용하여 측정하였다. Gel per-

meation chromatography(GPC)분석은 고분자의 분자량을 확인하

기 위해 Waters 2690로 측정하였다. 이온교환용량(IEC)은 model 

720A pH meter를 이용하여 측정하였으며, LCR tester(reactance 

capacitor resistor tester, Hioki 3532-50) hitester impedance 

analyzer를 이용하여 고분자막의 이온전도도를 측정하였다. 

단량체의 합성.  

4,4′̀-Sulfonyl-bis(2-bromotetrafluoroethoxy)biphenyl의 제조(Com-

pound 1): 질소분위기 하에서 딘-스탁(dean-stark) 트랩, 냉각기(con-

denser), 기계적 교반기(mechanical stirrer)가 장착된 1000 mL 사

구플라스크에 DMSO 400 mL와 4,4′-sulfonyldiphenol 51.07 g(0.2 

mol), potassium hydroxide(KOH) 28.05 g(0.45 mol)을 주입한 후 

120 ℃에서 1시간 동안 반응시켰다. 반응 후 톨루엔 130 mL를 추가

하고 140 ℃에서 48시간 동안 공비 증류하여 페놀릭(phenolic) 출발

물질과 KOH의 반응으로부터 생성된 물을 완전히 제거하였다. 반응

중 부반응을 생성하는 물을 완전히 제거한 후 dropping funnel을 이용

하여 1,2-dibromotetrafluoroethane, DBTFE) 52.49 mL(0.45 

mol)을 천천히 주입하며 반응시켰다. 16시간 반응 후 반응물을 증류수

에 붓고 ethyl acetate(EA)를 이용하여 추출하였다. 얻어진 유기상

을 magnesium sulfate(MgSO4)를 이용하여 건조 후 실리카겔 컬럼

을 통하여 분리 정제하였고, 78.32 g(0.129 mol)의 최종 생성물을 

얻었다(수율 64.4%). 1H-NMR(CDCl3, δ in ppm): 7.26∼8.02 

(various m, 8H, CH arom.), 19F-NMR(CDCl3, δ in ppm): 

-86.67(s, 2F, -CF2CF2Br), -68.86(s, 2F, -CF2CF2Br). 

4,4′̀-Bis(2-bromotetrafluoroethoxy)biphenyl의 제조(Compound 2): 

질소분위기 하에서 딘-스탁 트랩, 냉각기, 기계적 교반기가 장착된 

1000 mL 사구플라스크에 DMSO 400 mL와 4,4′-diphenol 38.39 

g(0.2 mol), KOH 28.05 g(0.45 mol)을 주입한 후 120 ℃에서 1시

간 동안 반응시켰다. 반응 후 톨루엔 130 mL를 추가하고 140 ℃에

서 48시간 동안 공비 증류하여 페놀릭 출발물질과 KOH의 반응으로

부터 생성된 물을 완전히 제거하였다. 반응 중 부반응을 생성하는 물

을 완전히 제거한 후 dropping funnel을 이용하여 DBTFE 52.49 

mL(0.45 mol)을 천천히 주입하며 반응시켰다. 16시간 반응 후 반응

물을 증류수에 붓고 EA를 이용하여 추출하였다. 얻어진 유기상을 

MgSO4를 이용하여 건조 후 실리카겔 컬럼을 통하여 분리 정제하였

고, 51.67 g(0.095 mol)의 최종 생성물을 얻었다(수율 47.5%). 
1H-NMR(CDCl3, δ in ppm): 7.30~7.60(various m, 8H, CH arom.), 
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19F-NMR(CDCl3, δ in ppm): -86.38(s, 2F, -CF2CF2Br), 

-68.51 (s, 2F, -CF2CF2Br). 

4,4′-Sulfonyl-bis(trifluorovinyloxy)biphenyl의 제조(Monomer 1): 질

소분위기하에서 냉각기가 장착된 500 mL 삼구플라스크에 com-

pound 1 39.53 g(0.065 mol), Zinc 12.75 g(0.195 mol)을 주입한 

후 무수 CH3CN 200 mL를 넣고 교반하면서 열을 가해 환류시켜 주

었다. 30시간 후 반응물을 원심분리기를 이용하여 수차례 dichloro-

methane(DCM)으로 세척하여 거름종이를 통해 거른 후 여과액을 

진공 건조하였다. 건조된 생성물을 실리카겔 컬럼을 통하여 분리 정

제하였고, 16.32 g(0.039 mol)의 최종 생성물을 얻었다(수율 61.2%). 
1H-NMR(CDCl3, δ in ppm): 7.20∼7.98(various m, 8H, CH 

arom.), 19F-NMR(CDCl3, δ in ppm): -118.2(1F, dd, cis-CF= 

CF2), -124.9(1F, dd, trans-CF=CF2), -135.5(1F, dd, cis-

CF=CF2). 

4,4′-Bis(trifluorovinyloxy)biphenyl의 제조(Monomer 2): 질소분위

기하에서 냉각기가 장착된 500 mL 삼구플라스크에 compound 2 

43.52 g (0.08 mol), Zinc 15.69 g(0.24 mol)을 주입한 후 무수 

CH3CN 200 mL를 넣고 교반하면서 열을 가해 환류시켜 주었다. 21

시간 후 반응물을 원심분리기를 이용하여 수 차례 DCM으로 세척하

여 거름종이를 통해 거른 후 여과액을 진공 건조하였다. 건조된 생성

물을 실리카겔 컬럼을 통하여 분리 정제하였고, 20.17 g(0.058 mol)

의 최종 생성물을 얻었다(수율 72.8%). 1H-NMR(CDCl3, δ in ppm): 

7.16∼7.55(various m, 8H, CH arom.), 19F-NMR(CDCl3, δ in 

ppm): -120.0(1F, dd, cis-CF=CF2), -126.9(1F, dd, trans-

CF＝CF2), -134.7(1F, dd, cis-CF=CF2). 

랜덤 고분자의 합성(PBS-X). 랜덤 고분자 PBS-20을 예로 들면, 10 

mL schlenk 플라스크에 monomer 1 1.641 g(4 mmol), monomer 

2 0.346 g(1 mmol), phenyl ether 3.97 mL를 각각 주입한 후 완전

히 용해될 때까지 교반하였다. 용해된 용액 내부의 산소를 제거하기 

위해 아르곤 퍼지 후 freeze-thaw 방법을 이용하여 반응기 내의 산소

를 완전히 제거하였다. 반응기 내부를 아르곤으로 충전시킨 후 225 ℃

에서 72시간 동안 반응시켰다. 반응 후 생성물을 소량의 phenyl ether

에 용해시킨 후 메탄올에 적하시켰다. 생성된 침전물을 분리하여 100 ℃

에서 24시간 동안 진공 건조하였다(수율: 88.7%). IR(KBr): hexa-

fluorocyclobutane(962/cm). GPC(Mn: 44593, Mw: 84350). 
1H-NMR(CDCl3, δ in ppm): 7.15∼7.48(various m, CH arom.), 
19F-NMR(CDCl3, δ in ppm): -128.4∼-131.8.  

설폰화 랜덤 고분자(SPBS-X) 및 막 제조. 제조된 랜덤 고분자의 설

폰화 반응은 CSA를 이용하여 실시하였다. 설폰화 반응은 랜덤 고분

자의 biphenyl 반복단위당 첨가되는 CSA의 농도를 과량(biphenyl 

unit 몰 비의 24배)으로 고정하여 실시하였다. 랜덤 고분자 SPBS-

20을 예로 들면, 질소 분위기에서 삼구플라스크에 DCM 115 mL와 

랜덤 고분자 PBS-20을 1.3 g(biphenyl unit 0.654 mmol) 정량주

입 후 완전히 용해될 때까지 교반한 후 DCM 35 mL와 CSA 1.05 

mL(15.7 mmol) 혼합용액을 dropping funnel을 이용하여 1시간 동

안 적하시켰다. 반응 동안 온도는 상온을 유지하고 강하게 교반하였

다. 48시간 후 반응혼합물을 건조한 다음 증류수에 침전시킨 후 걸러

진 증류수의 pH가 7이 될 때까지 세척하였다. 이렇게 제조된 설폰화 

고분자를 80 ℃ 진공오븐에서 24시간 건조하여 용매와 잔량의 물을 

완전히 제거하였다. 생성된 고분자를 dimethylacetamide(DMAc)

에 10 wt%로 녹인 후 유리판 위에 캐스팅한 후 80 ℃ 진공오븐에서 

24시간 동안 건조하여 막을 제조하였다. 

함수율(Water Uptake) 측정. 건조된 설폰화 고분자막의 무게를 측

정한 후 초순수에 24시간 침적시킨 후 꺼내어 막의 표면에 부착된 물

을 닦아내고 팽윤된 막의 무게를 측정하여 아래의 식을 이용하여 계

산하였다. 

 

함수율(Water Uptake)＝ 100
dry

drywet ×
−

W
WW

 

 

여기에서, Wwet와 Wdry는 각각 건조된 막과 팽윤된 막의 무게를 나타

낸다. 

이온교환용량(IEC)의 측정. 제조된 고분자막의 IEC 측정은 Fisher

의 적정법을 이용하였다.20 설폰화 고분자의 건조된 막 무게를 측정한 

후, 1.0 M 염산 수용액에 15시간 동안 침적하여 설폰산기를 -SO3H 

형태로 완전히 치환시킨 후 증류수로 세척하여 걸러진 물의 pH가 7이 

될 때까지 충분히 세척하였다. 2.0 M sodium chloride(NaCl) 수용액

에 15시간 담구어 -SO3H를 -SO3
-Na+ 형태로 치환시킨 후 0.1 M 

sodium hydroxide(NaOH) 용액을 이용하여 적정하였다. 
 

이온교환용량(IEC)= (mmol/g)
s

NaOHNaOH

W
CVΔ

 

 
여기에서, Ws는 건조된 막의 무게, ΔVNaOH는 소모된 NaOH의 양, 

CNaOH는 적정에 사용된 NaOH 용액의 몰 농도를 각각 나타낸다. 

이온전도도(Ion Conductivity) 측정. 이온전도도 측정 전에 24시간 동

안 고분자 막을 증류수에 침적시켰다. 팽윤된 고분자 막을 이온전도도 

측정용 셀에 고정시킨 후 LCR tester를 이용하여 전압 1 V, 1000 Hz

에서 5 MHz의 주파수 범위에서 저항을 측정하였다. 이온전도도는 이

렇게 구한 막의 저항 값을 이용하여 아래 식을 이용하여 계산되었다. 
 

(S/cm)
SR

l
⋅

=σ  

 

여기에서, R은 막의 저항, l 은 전극사이의 거리(cm), S는 유효 막 

면적(cm2)을 각각 나타낸다. 

 

 

: compound 1 & monomer 1 

 

: compound 2 & monomer 2 

Scheme 1. Synthesis of monomers. 
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결과 및 토론 

 

설폰화 랜덤 고분자의 합성. PFCB기를 함유하는 랜덤 고분자 합성

을 위한 단량체는 페놀릭 출발물질로부터 2단계의 합성과정을 통해 

얻어졌으며, 그 제조과정을 Scheme 1에 나타내었다. 그림에 나타난 

바와 같이, 페놀릭 출발물질과 DBTFE와의 fluoroalkylation 반응, 

Zn를 매개체로 한 trifluorovinyloxy 그룹으로의 변환을 통하여 얻어

졌다.21  Fluoroalkylation 반응의 경우 KOH와의 탈수소화 반응 중 물이 

생성되며, 이때 생성되는 물은 반응과정 중 부산물인 tetrafluoroeth-

oxy(-OCF2CF2H)기를 생성한다. 따라서, 고수율의 화합물을 얻기 

위해 톨루엔을 이용한 공비 증류시 완벽한 물의 제거가 매우 중요

하다. 19F-NMR 구조분석을 통해 화합물과 단량체가 성공적으로 

합성되었음을 확인할 수 있었고, 그 결과를 Figure 1에 나타내었다. 

PFCB기를 함유하는 고분자는 열적 고리화 부가중합(thermal 

cycloaddition polymerization)을 통해 중합하였으며, 그 후 후설폰

화 과정을 통해 설폰화 랜덤 고분자를 합성하였고, 제조과정을 Scheme 

2에 나타내었다. 상온에서 CSA에 대해 설폰화 활성이 있는 biphenyl

계 단량체와 설폰화 활성이 없는 sulfonyl계 단량체를 다양한 몰 비

(2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4)로 중합하여 PBS-20에서 PBS-60까지 

5 종류의 고분자를 얻었으며, GPC 분석결과를 Table 1에 나타내었

다. 단량체에서 고분자로 전환 후 19F-NMR 상에서 이중결합 특성피

크인 -120(1F, dd, cis-CF=CF2), -126(1F, dd, trans-CF= 

CF2), -134(1F, dd, -CF=CF2) ppm이 사라지고, PFCB기의 특

성 피크인 (CDCl3, δ in ppm): -127.9∼-133.4.이 나타나는 것과 

FT-IR 분석결과 단량체의 특정흡수 피크인 -OCF=CF2(1834 cm-1)

가 없어지고 PFCB(961 cm-1)피크가 나타나는 것을 통해서 합성이 

성공적으로 이루어졌음을 확인할 수 있었다. 19F-NMR, FT-IR 분

석결과를 Figure 1과 Figure 2에 각각 나타내었다. 

랜덤 고분자의 설폰화 반응은 상온에서 CSA를 설폰화제로 사용하

여 이루어졌다. 설폰화제는 biphenyl 반복단위 몰 비당 설폰화제인 

CSA를 일정한 몰 비(24배)로 두고 상온에서 설폰화 활성이 있는 

biphenyl계에 선택적으로 후설폰화시켰다. 설폰화 반응은 DCM에 다

Scheme 2. Synthesis of SPBS-X. 

 
Figure 1. 19F-NMR spectra of compounds, monomers, and PBS-50. 
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Table 1. GPC Data of PBS-X 

Non-sulfonated 
random copolymer

Mn Mw PDI 

PBS-20 44593 84350 1.89 
PBS-30 53767 106719 1.98 
PBS-40 23432 63003 2.69 
PBS-50 50724 99603 1.96 
PBS-60 41335 86079 2.08 
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양한 몰 비를 가지는 랜덤 고분자를 용해시킨 후 설폰화제인 CSA를 

천천히 적하시켜 반응시켰으며, 설폰산기가 도입됨에 따라 고분자의 

친수성이 증가하여 DCM으로부터 석출되는 것을 관찰할 수 있었다. 

이로부터 설폰화 반응이 진행됨을 간접적으로 확인할 수 있었다. 

Figure 3의 FT-IR 분석결과 설폰산기 흡수 피크인 1020 cm-1와 

1095 cm-1의 생성으로 설폰산기가 랜덤 고분자에 성공적으로 도입

되었음을 확인할 수 있었다.20 

랜덤 고분자의 열적 특성 분석. TGA를 이용하여 설폰화 반응 전과 

설폰화 반응 후의 열적 안정성을 확인하였으며 Figure 4와 Figure 

5에 각각 나타내었다. 설폰화 반응 전 랜덤 고분자(PBS-X)들의 경

우 450 ℃에서 질량감소가 일어나는 것으로 보아 열적으로 매우 안

정한 것을 확인할 수 있었다. 반면에, 설폰화 반응 후 랜덤 고분자들

(SPBS-X)은 3단계에 걸쳐 질량감소가 일어나는 것을 관찰할 수 있

었다. TGA 측정 전에 고분자를 120 ℃에서 16시간 동안 진공으로 

건조했음에도 불구하고 50 ℃ 부근에서 첫번째 질량 감소가 관찰되

었다. 이는 고분자에 도입된 설폰산기와 물의 강한 수소결합으로 인

한 잔량의 물이 손실되는 것을 나타낸다. 두번째 질량 감소는 250 ℃ 

부근에서 설폰산기의 분해에 의한 질량감소가 관찰되었다.22 비록 설폰

산기의 도입에 의해 설폰화 전보다 고분자의 열적 안정성은 저하되지

만, 고분자 전해질막 연료전지(PEMFC)의 일반적인 작동 온도(80 ℃)

보다 매우 높은 온도에서 열적 분해가 일어나는 것으로 보아 열적으

로 안정함이 확인되었다. 마지막으로 450 ℃ 부근에서 고분자 주사슬

의 분해로 인한 질량 감소가 관찰되었다.  

설폰화 Biphenyl계 고분자막의 특성(IEC, Water Uptake). 고분자 전

해질막이 연료전지에 적용되기 위해서는 높은 이온전도도를 가지면

서 적당한 함수율을 가져야만 한다. 이런 측면에서 이온전도도와 함

수율에 직접적인 영향을 미치는 IEC값은 고분자 전해질막의 물성평

가에서 매우 중요한 요소이다. 즉, 고분자에 도입된 설폰산기가 증가

할수록 양이온 교환사이트가 증가하고 수소이온이 설폰산기와 같이 

음으로 하전된 고정이온으로 연결된 수화구조를 따라 이동하거나 전

해질 막 내부의 물 분자들과 결합된 H3O
+, H2O5

+ 등의 형태로 전달

되는 것으로 알려졌다.23 

제조된 고분자 전해질막 SPBS-X와 대조군으로 사용된 Nafion®- 

115, BPSH5-PI10, HQSH-25, BPSH20-PI20의 IEC에 따른 

함수율 측정결과를 Figure 6과 Table 2에 각각 나타내었다. Nafion® 

-115와 SPBS-X의 IEC값 측정은 Fisher의 적정법을 이용하여 측
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Figure 2. FT-IR spectra of monomer 2 and PBS-50. 
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Figure 3. FT-IR spectra of PBS-50 and SPBS-X. 

Figure 5. TGA thermograms of SPBS-X. 
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Figure 4. TGA thermograms of PBS-X. 
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정하였다.20 이를 통해 biphenyl/sulfonyl 단량체의 몰 비에 따른 IEC 

값의 변화를 측정한 결과, 상온에서 CSA에 대해 설폰화 활성을 가지

는 biphenyl의 함량이 증가함에 따라 IEC값이 0.75-2.27(mmol/g)

로 점차 증가하는 경향을 보였다. 위와 같은 결과로부터 설폰화 반응

은 biphenyl기에서만 선택적으로 일어나는 것을 확인할 수 있었으며, 

biphenyl기와 sulfonyl기의 함량을 조절함으로써 IEC 값을 쉽게 조

절할 수 있음을 확인하였다. 

또한, 탄화수소계와 부분 불소계 고분자 전해질막의 IEC에 따른 함

수율 변화를 비교하기 위해 Roy, Lee 등의 연구결과를24,25 Figure 6

과 Table 2에 각각 나타내었다. 제조되어진 부분 불소계 고분자 전해

질막(SPBS-X)은 Roy, Lee 등이 실험한 BPSH5-PI10, HQSH-

25, BPSH20-PI20와 같은 탄화수소계 고분자 전해질막과 비교했

을 때, Wiles 등의 연구결과와15 이미 보여준 바와 같이 탄화수소계 

고분자에 소수성인 불소 그룹을 부분적으로 도입함으로써 유사한 이

온교환능력 값에서 탄화수소계보다 낮은 함수율을 보였다. 

이온전도도. SPBS-X, Nafion®-115의 이온전도도 측정은 LCR 

tester를 이용하여 100% 가습조건에서 온도에 따른 이온전도도 변

화를 측정하였으며 그 측정결과를 Figure 7에 나타내었다. Nafion®- 

115의 이온전도도 측정값은 다른 측정방법과 셀의 영향으로 문헌에 

보고된 값보다 대체적으로 약간 낮은 값을 보였다.26,27 예상대로 SPBS- 

20에서 SPBS-60까지 설폰화도가 점차 증가함에 따라 이온전도도

가 증가하는 경향을 보였다. SPBS-60의 경우 전 온도 범위에서 상용

화막인 Nafion®-115보다 높은 이온전도도를 나타내었다. 

 

결  론 
 

본 연구에서는 열적 고리화 부가반응과 후설폰화 반응을 통해 PFCB 

그룹을 가지는 설폰화된 부분불소계 poly(biphenylene-co-

sulfone)ether 랜덤 공중합체를 합성하였고 제조된 고분자 전해질막

의 연료전지로서의 적용 가능성을 고찰하였다. 설폰화도를 선택적으로 

조절하기 위해 상온에서 CSA에 설폰화 활성이 있는 biphenyl계와 

설폰화 활성이 없는 sulfonyl계를 다양한 몰 비로 조합하여 공중합하

고 후설폰화 과정을 거쳐 고분자 전해질막을 제조하였다.  

설폰화된 랜덤 고분자막의 연료전지 특성은 이온교환능력, 함수율, 

이온전도도 등을 측정함으로써 확인할 수 있었다. 제조된 막은 CSA

에 대해 설폰화 활성이 있는 biphenyl계의 함량이 증가할수록 이온

교환능력(0.75-2.27 mmol/g)이 점차 증가되었고, 그에 따른 함수율

(3.13-72 wt%)과 이온전도도(SPBS-60：0.08 S/cm)를 나타내

었다. 이로부터 CSA에 대해 설폰화 활성이 있는 biphenyl계의 함량

을 조절함으로써 이온교환능력과 함수율을 조절할 수 있음을 확인하

였다. 또한, 제조된 부분 불소계 고분자막은 탄화수소계 고분자막과 비

교했을때 유사한 이온교환능력 값에서 탄화수소계보다 낮은 함수율

을 가지는 것을 확인하였다. 제조된 SPBS-50과 SPBS-60의 경우 

Nafion®-115와 유사하거나 보다 높은 이온전도도 값을 보였다. 
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Figure 6. Water uptake of SPBS-X, Nafion®-115, BPSH5-PI10,
HQSH-25, BPSH20-PI20 as a funtion of IEC. 
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Figure 7. Proton conductivity of SPBS-X and Nafion®-115 as a
function of temperature at RH 100%. 
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