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초록: 탈미네랄화된 골분(demineralized bone particle, DBP)은 연골 형성의 유도인자로 사용되기 때문에 조직공학

에서 널리 사용되는 생체재료이다.  본 연구에서는 in vivo  환경에서 디스크 재생 효과를 연구하기 위해 DBP를

poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA)에 첨가하여 다공성 지지체를 제조하였다. 디스크의 섬유륜 조직을 반으로 절개

한 후, 수핵 조직을 제거하여 디스크 결손을 유발시켰다. 빈 공간에 PLGA, DBP/PLGA 지지체를 이식하여 in vivo

환경에서 조직공학적 디스크 재생을 관찰하였다.  1 ,  2  및 3개월 후 디스크를 적출하여 글리코스아미노글라이칸

(glycosaminoglycan, sGAG) 및 콜라겐 합성 정도를 측정하였으며 조직학적 평가로 H&E, Safranin-O, Alcian blue

염색과 면역조직학적 평가로 제 I형 콜라겐, 제 II형 콜라겐 염색을 수행하였다. 그 결과 DBP/PLGA 지지체에서

sGAG 및 콜라겐 함량이 높은 것을 확인하였으며 추간판 디스크 재생의 가능성을 확인하였다.

Abstract: Demineralized bone particle (DBP) is a biomaterial used widely in the field of tissue engineering. In this study,

in order to study the effect of DBP/poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) scaffold on disc regeneration in vivo envi-

ronment, we prepared the porous DBP/PLGA hybrid scaffold. Disc defect was induced by removing the nucleus pulposus

tissue after incision the annulus fibrosus tissue in half and scaffolds were transplanted. After 1, 2 and 3 months later, the

extracted discs were confirmed by collagen synthesis and glycosaminoglycan (sGAG). We conducted histology (H&E,

Safranin-O, Alcian blue, Type I Collagen, Type II Collagen). From the results, it was confirmed that collagen and sGAG

content were high in DBP/PLGA scaffold, and the regeneration of intervertebral disc was possible.

Keywords: demineralized bone particle, poly(lactic-co-glycolic acid), scaffold, disc regeneration.

서 론

추간판 디스크(intervertebral disc, IVD)는 중심에 위치하는

수핵(nucleus pulposue, NP)과 그 주변을 감싸고 있는 섬유륜

(annulus fibrosus, AF)으로 되어 있다.1-3 수핵은 몸의 유연성

과 균형을 유지해주는 중요한 부위이며 반유체 상태의 하이

드로젤과 유사하여 높은 수분함량을 가지고 있으며 추간판

디스크에 걸리는 하중을 견디는 역할을 한다.4,5 섬유륜은 대

부분 제 I형 콜라겐으로 존재하고 라멜라 구조를 가지고 있

으며 인장강도를 제공해 줌으로써 척추 뼈의 충격을 흡수해

주는 역할을 한다.6,7

추간판 디스크는 현대인에게 빈번히 발생하는 질환이며 노

화로 인해 퇴화가 되는 것이 일반적인 과정이다. 디스크 퇴

화는 방사성 파열, 디스크 탈출증, 골단판 손상, 섬유륜 또는

수핵이 무너지거나 디스크가 축소되는 등 구조적인 결함이

함께 동반된다. 또한 유전적인 요인, 비만, 흡연, 생체 역학적

하중과 활동, 당뇨병을 포함한 여러 요인으로 디스크 퇴화가
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일어날 수 있다. 디스크 퇴화에 주요 특징은 수핵의 탈수가

일어나며 프로테오글리칸의 양이 감소되고 세포표현형이 변

한다.8-11 최근 체외에서 섬유륜과 수핵의 재생 목적을 위하여

디스크 세포를 알지네이트 비드와 젤,12,13 소장점막하조직

(small intestinal submucasa, SIS),14 탈미네랄화된 골분(de-

mineralized bone particle, DBP)15 등의 3차원 지지체에서 배

양한 연구가 보고되고 있다.

생체조직공학은 생체 내에서 흡수, 분해되며 세포와 친화

력을 가지는 생체재료 지지체를 생체 내에 이식함으로써 인

공 장기 및 새로운 조직을 재생, 대체하고 적절한 생화학적

요소를 결합하여 정상적인 기능을 유도하는 것이다.16,17 조직

공학에 사용되는 생체재료 지지체는 체내 이식 시 충분한 기

계적 강도를 가지고 다공을 통한 영양 공급과 세포 물질의

순환, 지지체 내로의 세포 이동을 촉진시켜 새로운 조직형성

에 도움을 준다.18

폴리글리콜라이드(polyglycolide, PGA), 폴리락타이드

(polylactide, PLA), 락타이드 글리콜라이드 공중합체(poly

(lactic-co-glycolic acid), PLGA)는 현재 합성고분자로서 생체

재료에 널리 사용되고 있으며 생체 적합성과 생분해성이 잘

이루어지는 특성과 뛰어난 가공성으로 인해 생체조직공학 지

지체와 약물전달체계로 응용되고 있다.19,20 그러나 PLGA는

소수성 성질로 이루어져 있어 초기의 세포부착이 어렵고 생

체에 적합하지 않으며 가수분해 과정 중 생성되는 분해산물

로 인하여 염증과 세포 독성을 일으켜 세포증식률을 감소시

키는 단점을 가지고 있다.21,22 이러한 단점을 보완하고자 천

연유래 고분자 재료 중의 하나인 DBP를 사용하였다. DBP는

잔류칼슘과 프로테오글리칸 등의 유기물질로 분류할 수 있으

며 콜라겐과 프로테오글리칸의 기질 및 골 형성 단백질(bone

morphogenetic porotein, BMP)로 구성된다. 또한 탈회과정을

통하여 바이러스 활성이 떨어지고 골 표면의 항원을 파괴하

여 생체 내 이식 시 유해한 숙주 조직반응이 관찰되지 않는

다고 보고된 바 있다.23-25

이러한 사실을 바탕으로 전 연구에서는 DBP를 이용하여

지지체를 제조하였다.15,18,26 또한 세포 성장에 좋은 조건을 파

악하였으며 DBP가 디스크 세포 성장에 긍정적인 영향을 주

는 것을 확인하였다.27,28 본 연구에서는 추간판 디스크의 형

상과 유사하게 지지체를 제조하였고 이전 연구를 통하여 DBP

의 함량을 20 wt%로 정하였으며29 토끼의 손상된 추간판 디

스크에 PLGA, DBP/PLGA 지지체를 이식하여 재생 여부를

알기 위하여 글리코스아미노글라이칸(glycosaminoglycan,

sGAG)과 콜라겐의 함량과 조직학적 분석을 실시하였다.

실 험

시약 및 재료. 생분해성 고분자인 PLGA(락타이드/글리콜라

이드 몰비, 75/25, Resomer® RG 756S, Boehringer Ingelheim

Chem, Germany)는 분자량이 90000 g/mole인 것을 사용하였

다. 다공 형성을 위해 사용한 염화나트륨의 크기는 180~250 µm

로 사용하였다. 또한 메틸렌클로라이드(MC, Tedia Co In,

Phillipsburg, USA)와 같은 모든 화학약품과 유기용매는 HPLC

등급을 사용하였다.

DBP 제조. 소 대퇴부 또는 정강이 부분을 구입하여 연골

부분을 절단하고 곧은 부분을 세로로 절단한 뒤 잘게 잘랐

다. 뼈를 세척하고 클로로포름과 메탄올의 혼합용액으로 지

방제거를 하고 아세톤에 담근 뒤 후드아래에서 건조하였다.

건조된 뼈를 탈미네랄화시키기 위하여 0.5 N HCl 용액을 사

용하였다. 탈회 후 PBS 1X로 세척을 하고 pH 7.4로 맞춘 뒤

-80 oC에서 동결 건조한 후 동결분쇄(SPEX 6700, USA)하였

다.30

DBP/PLGA 지지체의 제조. DBP/PLGA 지지체는 용매캐

스팅/염 추출법으로 제조하였다. 먼저 1 g의 PLGA를 4 mL의

MC에 용해한 후, PLGA양의 20 wt%가 되도록 0.2 g의 DBP

를 첨가하였다. 여기에 다공을 형성하기 위하여 NaCl을 PLGA

무게의 10배인 10 g을 첨가하여 이들을 균일하게 혼합하였

다. 용해된 혼합물을 직경 5 mm, 두께 3 mm의 실리콘 몰드

에 넣은 후 프레스(MH-50Y, CAP 50 tons, Japan)를 이용하여

상온에서 60 kgf/cm2의 압력으로 24시간 동안 가압하였다. 염

의 추출은 3차 증류수를 6시간 마다 교체하여 48시간 동안

수행하였고 5 m Torr, -80 oC 조건에서 24시간 동안 동결 건

조하였다. 잔류용매인 MC를 제거하기 위해서 최소 1주일 이

상 4 oC 상태의 진공 건조기에 보관하여 사용하였다. 제조한

PLGA, DBP/PLGA 지지체의 형태는 Figure 1(a)에 나타내었

다.

디스크 손상 모델 제작. 생후 6주된 뉴질랜드 화이트 토끼

를 Domitor와 Zoletile를 1:2로 혼합한 마취제를 4 cc 주입하

여 마취시켰다. 마취시킨 뒤 측면으로 눕힌 후 L5~7 디스크

중 한 부분의 디스크의 섬유륜 조직부분을 반으로 절개한 후,

수핵 조직을 제거하여, 디스크 결손 부위를 유발시켰으며 이

는 Figure 1(b), (c)에 나타내었다. 두께가 3 mm, 직경 5 mm

인 둥근 기둥 모양의 지지체는 수평으로 약 1~2 mm 정도로

잘라 디스크 결손 부위에 이식하였다. 그룹은 수술을 하지 않

은 군(control), 그 빈 공간에 지지체를 이식하지 않은 군

(blank), PLGA 지지체를 이식한 군(PLGA), DBP/PLGA 지

지체를 이식한 군(DBP/PLGA)으로 나누었다.

글리코스아미노글라이칸 (sGAG) 및 콜라겐 함량 분석.

sGAG의 합성 정도를 확인하기 위하여 지지체 이식 후 1, 2,

3개월 후에 수술 부위의 섬유륜과 수핵의 조직을 채취한 뒤

동결 건조한 후 파파인용액(papain 125 µg/mL (Sigma), L-

cystein 5 mM(Sigma), Na2HPO4 100 mM(Fisher Scie. Ltd),

EDTA 5 mM(Duksan Pharma Co., Ltd)을 300 µL씩 넣고

60 oC에서 16시간 동안 반응시킨 후 DMMB(1,9-dimethylme-

thylene blue) 분석을 이용하여 sGAG 농도를 분석하였다. 파
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파인용액에서 반응시킨 각각의 샘플을 50 µL에 DMMB 용

액 200 µL을 첨가하고 상온에서 20분간 교반시킨 후 490 nm

에서 흡광도를 측정하였다. 총 sGAG 농도는 동결건조시킨

각각 샘플의 무게로 정량화하였다. 콜라겐 함량은 상기의 샘

플에 파파인 용액으로 처리된 용액을 6 N의 HCl을 가하여

24시간 동안 120 oC에서 가수분해한 뒤 50 µL를 취한다. 여

기에 chloroamine-T 용액을 450 µL 첨가하여 실온에서 25분

동안 천천히 교반하고 500 µL enrlich's aldehyde 용액을 넣

어 65 oC 온도에서 20분 동안 반응시킨 후 96 웰 플레이트에

100 µL씩 분주하고 ELISA 리더를 사용하여 570 nm에서 흡

광도를 측정하였다.

조직학적 분석. 수술한지 1, 2 및 3개월이 지난 후에 지지

체가 삽입된 디스크 부분을 채취하여, 10% 포르말린에 2일

동안 고정하였다. 고정된 디스크 조직을 탈회시키기 위하여

포름산, 포르말린, 증류수를 혼합한 용액에 2일 동안 디스크

조직을 탈회시켰다. 탈회된 디스크 조직을 70, 80, 90 그리고

100%에 담가두어 탈수를 한 뒤 조직 처리하여 파라핀으로

블록을 제작한 뒤 5 µm의 두께로 잘라 슬라이드글라스에 고

정하였다. Hematoxylin & Eosin(H&E), Safranin-O, Alcian

blue, 제 I형 콜라겐, 제 II형 콜라겐 염색을 실시하였으며 현

미경 사진(Nikon TE-2000, Japan)은 100배에서 촬영하였다. 

통계적 분석. 각 실험군 들의 평균값과 표준편차를 확인하

였으며, 통계학적인 분석은 Student's t-test를 수행하였다.

결과 및 토론

DBP/PLGA 지지체 제작. PLGA, DBP/PLGA 지지체를 제

조하고자 용매 캐스팅/염 추출법으로 다공성 지지체를 제조

하였고 완성된 지지체의 모습은 Figure 1(a)에 나타내었다. 두

께가 3 mm, 직경 5 mm인 원기둥 형태의 다공성 지지체를 얻

을 수 있다. DBP와 혼합하여 제조한 지지체의 물성은 크게

변화하지 않았으며 원하는 형태의 다공성 지지체를 제조할

수 있었다.15 또한 제조한 PLGA, DBP/PLGA 지지체는 수평

으로 1 mm 높이로 잘라, 토끼 디스크를 1~2 mm 정도 결손

한 뒤 준비한 지지체를 이식하였으며 Figure 1(b), (C)에 나

타내었다.

sGAG 및 콜라겐 측정. 디스크 퇴화의 주된 특징은 sGAG

와 콜라겐 합성이 감소되는 것이다.31 디스크의 섬유륜과 수

Figure 1. (a) Macroscopic images of prepared PLGA and DBP/PLGA scaffolds (A type is uncut scaffold, B type is cut scaffold for surgery).

upper image shows the top view of fabricated scaffolds and bottom image shows the side view of them; (b) defected disc image before implan-

tation; (c) appearance of rabbit after surgery.
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핵의 재생 여부를 알아보기 위하여 sGAG와 콜라겐의 합성

량을 측정하였다. Control군, blank군, PLGA군, DBP/PLGA

군으로 토끼 디스크의 섬유륜과 수핵을 채취하여 sGAG와 콜

라겐의 합성량을 분석하였고 Figures 2 및 3에 나타내었다.

측정 결과 Figure 2에서 볼 수 있듯이 섬유륜의 경우 blank

군에서 수술 1, 2 및 3개월이 지난 후 0.29±0.37, 0.33±0.46,

0.70±0.71의 합성량이 측정되었고 시간이 지날수록 디스크의

재생이 미미하게 일어났지만 크게 증가되지 않은 것으로 보

아 디스크가 거의 퇴화된 것으로 사료된다. 

PLGA군에서는 수술 1, 2 및 3개월이 지난 후 3.54±0.02,

3.57±0.02, 4.63±0.04의 합성량을 나타냈으며 blank군과 비교

하였을 때 GAG 합성량이 증가하는 것을 확인할 수 있었다.

DBP/PLGA군에서는 수술 1, 2 및 3개월이 지난 후 1.91±0.10,

4.5±0.21, 6.3±0.32의 합성량을 나타냈으며 1달이 지났을 때

PLGA군보다 GAG 합성량이 적게 측정되었지만 2달째에서

2배 이상 합성량이 증가하는 것을 확인하였으며 3달째에서도

2배 증가하는 것을 확인하였다. 수핵은 blank군에서 수술 1,

2 및 3개월이 지난 후 0.48±0.21, 0.28±20, 1.45±0.39의 합성

량을 나타내었으며 섬유륜과 비교하였을 때 2달째에 sGAG

의 합성량이 감소하는듯 하였으나 3달째에 증가하는 것을 확

인하였다. PLGA군에서는 수술 1, 2 및 3개월이 지난 후

1.03±0.02, 1.27±0.01, 1.92±0.10의 합성량을 나타내었다.

DBP/PLGA군에서 수술 1, 2 및 3개월이 지난 후 2.27±0.06,

2.98±0.06, 3.80±0.13의 합성량을 나타내었으며 1달째에서도

다른 실험군에 비해 sGAG의 합성량이 많았으며 또한 시간

이 지남에 따라 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 

콜라겐 합성량은 Figure 3에 나타내었다. 섬유륜의 경우 수

술 1, 2 및 3개월이 지난 후 blank군에서 0.43±0.23, 0.48±

0.31, 0.48±0.50, PLGA군에서 1.68±0.02, 2.18±0.02, 2.96±

0.03, DBP/PLGA에서는 0.80±0.02, 1.72±0.05, 2.48±0.07의

값을 나타내었다. 수핵은 수술 1, 2 및 3개월이 지난 후 blank

군에서 0.11±0.20, 0.47±0.25, 0.82±0.34, PLGA군에서 0.32±

0.01, 0.79±0.03, 1.05±0.05, DBP/PLGA군에서 0.80±0.02,

1.72±0.05, 2.48±0.07의 값을 나타내었다. 섬유륜과 수핵의 콜

Figure 2. sGAG contents of blank, PLGA and DBP/PLGA scaf-

folds at 1, 2 and 3 months of implantation in vivo. (a) AF; (b) NP.

Differences were considered statistically significant when *p<0.05,

**p<0.005, ***p<0.0005.

Figure 3. Collagen contents of blank, PLGA and DBP/PLGA scaf-

folds at 1, 2 and 3 months of implantation in vivo. (a) AF; (b) NP.

Differences were considered statistically significant when *p<0.05,

**p<0.005.
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라겐 합성량을 봤을 때 DBP/PLGA군이 blank군과 PLGA군

에 비해 수술 1, 2 및 3개월이 지난 후 콜라겐 합성량이 높

게 측정되는 것을 확인할 수 있었다. DBP/PLGA군은 blank

군과 비교하여 수치상으로 약 2배 이상 콜라겐 합성량이 증

가했다. sGAG와 콜라겐 합성량 측정의 결과로 DBP가 높은

수분 함량과 프로테오글리칸으로 구성된 추간판의 디스크 세

포외기질의 형성에 긍정적인 영향을 주고 DBP/PLGA 지지

체가 연골기질 형성에 도움을 주는 담체로서 역할을 하는 것

으로 사료된다.32

조직학적 평가. 추간판 디스크는 sGAG, 제 I형 콜라겐, 제

II형 콜라겐 성분이 유기적으로 연골 기질을 구성하고 있다.33

사람의 섬유륜은 다층의 층상 구조를 가지고 있으며 제 I형

콜라겐의 섬유가 일정한 패턴으로 동심원을 이루고 있다. 수

핵은 젤라틴의 형태로 다양한 형태의 세포가 존재하는 섬유

성 기질로 구성되어 있고 노화가 진행될수록 섬유성 연골로

대치되고 섬유륜 주변으로 척삭 세포들이 연골 세포로 변하

는 특성을 가지고 있다.34 앞서 sGAG와 콜라겐 합성량 측정

결과 DBP/PLGA군에서 높은 함량을 확인하였다. 이러한 결

과를 증명하기 위하여 수술 부위의 디스크를 적출하여 H&E,

Safranin-O, Alcian blue, 제 I, II형 콜라겐 염색을 실시하였

다. H&E, Safranin-O, Alcian blue 염색을 실시하여 Figure 4

에 나타내었다.

H&E 염색은 가장 널리 사용되는 염색법으로 hematoxylin

으로 핵을 염색한 뒤 eosin으로 세포질이나 세포 바깥 구조

를 대비시키기 위해 대조 염색을 하였다. Figure 3(a)에서 볼

수 있듯이 H&E 염색에서 섬유륜의 경우 blank, PLGA군에

서는 섬유를 형성하고 있는 섬유륜이 동심원 형태를 나타내

지 않았고 불규칙한 모양으로 형성되어 있는 것을 확인하였

다. DBP/PLGA군에서는 시간이 지날수록 섬유가 균일하게

형성됨에 따라 라멜라 구조를 잘 형성하고 있었다. 수핵 부

분은 blank군에서 1, 2 및 3개월 동안 수핵 내에 존재하는 연

골성 세포가 감소하는 것을 볼 수 있었다. 그러나 DBP/PLGA

Figure 4. Histological evaluation of AF and NP constructs in vivo: (a) H&E; (b) Safranin-O; (c) Alcian-blue (magnification with ×100, scale

bar=300 µm).
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군에서는 3개월이 지난 후에도 다른 실험군에 비해 수핵이

재생됨을 확인하였으며 수핵 내에 존재하는 연골성 세포도

크게 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 

Safranin-O 염색은 연골성 조직에서 많이 발현되는 세포외

기질의 수분을 함유하는 sGAG의 발현 정도를 확인할 수 있

는 염색법이다. 따라서 sGAG의 생성이 증가할수록 붉은색의

발현이 증가하는 것을 확인할 수 있다. sGAG는 붉은색으로

염색이 되며 세포질은 카키색, 핵은 검은색으로 염색이 된다.

Figure 3(b)에서 볼 수 있듯이 blank군과 PLGA군에 비해

DBP/PLGA군에서 붉은색이 진하게 발현되는 것을 확인할 수

있었다. 이는 DBP로 인하여 섬유륜과 수핵의 재생에 도움을

주어 sGAG를 분비해 세포외기질을 형성하게 되어 섬유륜과

수핵의 재생을 유도하였을 것이라고 사료된다. 

Alcian blue 염색은 산성점액성 다당류를 검증하기 위한 염

색법으로 sGAG의 검출과 시알산함유의 당단백질의 조직 내

분포를 알아보기 위해 사용된다. 산성점액은 파란색으로 염

색이 되며 핵은 붉은색으로 나타나고 세포질은 분홍색으로

염색이 된다. Figure 4(c)에서 볼 수 있듯이 H&E와 Safranin-

O 염색과 같이 시간이 지남에 따라 파란색의 발현정도가 점

차적으로 증가함을 보였으며 특히 DBP/PLGA군에서 더 높

은 발현을 확인할 수 있었다. PLGA군에서도 blank군에 비해

재생이 되는 것을 확인할 수 있었지만 DBP/PLGA군에서 시

간이 지남에 따라 섬유륜과 수핵이 재생됨을 확인할 수 있었

다. 

추간판 디스크의 섬유륜은 주요 성분이 제 I형 콜라겐이고

수핵은 제 II형 콜라겐으로 구성되어35 있기 때문에 각각의 콜

라겐의 발현도를 확인하기 위하여 면역조직화학염색을 실시

하였으며 Figure 5에 나타내었다. 염색결과 blank, PLGA군

에서는 섬유륜이 불균일한 섬유 형태와 라멜라 구조를 나타

내었으며 DBP/PLGA군에서는 시간이 지날수록 발현 정도가

진해졌고 균일한 라멜라 구조를 형성하는 것을 확인할 수 있

었다. 수핵은 손상을 입었을 경우 세포 사멸로 인하여 sGAG

가 소실되고 디스크 콜라겐의 표현형이 변하게 된다. 또한 디

스크 내에 콜라겐으로 이루고 있는 제 II형 콜라겐은 급격히

감소되며 수핵 부분에서 나타나지 않은 제 I형 콜라겐이 나

타나기 시작하였다. 

Figure 5(a)에서 볼 수 있듯이 제 I형 콜라겐 염색의 경우

blank, PLGA군에서는 수핵의 경우 시간이 지날수록 발현도

가 증가하는 것을 볼 수 있었으며 Figure 5(b)에서 볼 수 있

듯이 제 II형 콜라겐 염색의 경우 점점 발현이 감소되는 것

을 확인할 수 있었다. 이는 수핵 부분에 존재하는 제 II형 콜

라겐이 감소하고 존재하지 않았던 제 I형 콜라겐이 증가한 것

으로 확인할 수 있었다. 반면에 DBP/PLGA군에서는 제 II형

콜라겐의 발현이 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 

이전 연구에서는 in vitro상에서 PLGA 지지체보다 DBP/

PLGA 지지체에서 섬유륜 세포와 수핵 세포의 성장과 증식

이 좋은 것을 확인하였으며 in vivo에서도 DBP의 첨가로 인

하여 주변 조직과의 융합이 더 잘 일어나고 지지체 내에서의

세포외기질의 발현정도가 증가하는 것을 확인하였다.36 이러

한 결과와 마찬가지로 본 연구에서도 PLGA 지지체보다는

DBP/PLGA 지지체가 섬유륜과 수핵의 재생 정도가 우수한

것을 확인할 수 있었다. 이는 생체조직공학적 바이오 디스크

에 있어서 중요한 기초 데이터가 될 것으로 사료된다.

결 론

본 연구에서는 in vivo 환경에서 PLGA와 연골 및 디스크

재생을 유도하는 DBP를 첨가하여 추간판 디스크의 재생 효

과를 확인하고자 하였다. 토끼의 손상된 추간판 디스크에

PLGA, DBP/PLGA 지지체를 이식한 부분의 섬유륜과 수핵

을 적출하여 sGAG와 콜라겐 함량을 측정한 결과, 지지체를

이식하지 않은 blank, PLGA군에서보다 DBP/PLGA군에서

Figure 4. Continued.
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더 높은 수치를 나타내었다. 이는 DBP/PLGA 지지체의 표면

이 친수성을 가지며 높은 물 흡수율을 제공할 뿐만 아니라

여러 사이토카인의 작용에 의한 것으로 사료된다.37 또한 조

직학적 평가를 통하여 sGAG, 제 I형 콜라겐, 제 II형 콜라겐

의 발현도를 확인한 결과 DBP/PLGA 지지체를 이식한 추간

판 디스크에서 sGAG 발현도가 증가함을 보였으며 특히 수

핵 부분에서 blank, PLGA군은 제 I형 콜라겐의 발현이 증가

하고 제 II형 콜라겐의 발현이 감소하는 것을 확인하였으며

이에 비해 DBP/PLGA군은 제 II형 콜라겐의 발현도가 증가

하는 것을 확인할 수 있었다. 이는 DBP로 인하여 더 풍부한

세포외기질의 발현으로 섬유륜과 수핵의 재생에 긍정적인 영

향을 준 것으로 사료된다.

이로써 DBP/PLGA 지지체가 추간판 디스크 재생에 도움

을 주는 것으로 확인하였다. 이와 같은 결과를 통해 DBP/

PLGA 지지체가 디스크 재생을 위한 대체조직으로써의 응용

가능성을 확인하였다.
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